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Technické vlastnosti

Mgérnéa hmotnost [g.cm”] 1,6

Obsah susiny [%] 75,0 minimum

Vyrobni konzistence / viskozita zakladni slozky

min. 50 (poharek ¢ =4 mm) [s]

Druh vytvrzovaci slozky

C6000, toluen, aceton

Premixova balotina neobsazena

Podminky pro aplikaci

Vyrobcem doporucena teplota povrchu [°C] >10

Vyrobcem doporucena relativni vihkost vzduchu [%] max. 80

Dévkovani hmoty / barvy / zakladni slozky [g.rriz] 600

Druh dodate¢ného posypu Swarco T14 G20 100-600
Davkovani dodatedného posypu [g.m”] 350

Meéi‘eni pii pokladce na zkuSebnim useku

Doba vytvrzeni / zasychani pii teploté vzduchu 15,0 °C 29 min
Tloust'ka mokrého nastiiku [pum] 375

Pozn:

denni viditelnost QD (med.m”1x™")
no¢ni viditelnost za sucha R (mcd,m’z,lx'l)

noéni viditelnost za vihka RW (med.ni’.Ix™")

Vysledky méfeni na zkuSebnim useku (¢ary s dodateénym posypem)

http://www.kataloghmot.cz/katalog/526 C.pdf

http://www.kataloghmot.cz/katalog/526 KL.pdf

misto méfeni denni viditelnost denni viditelnost drsnost no¢ni viditelnost index |
QD B SRT R opotieben
NS 6M 12M | t¥idy | NS 6M 12M | tridy | NS 6M 12M | t¥idy | NS 6M 12M | tidy | 12M

T 226 156 142 Q3 | 06099 | 03239 [ 0,3317 | B2 51 51 54 S2 240 184 175 R3 1

1l 214 148 134 Q3 | 05800 | 03430 | 0,3527 | B2 50 52 53 S2 216 176 142 R2 1

I 211 149 121 Q2 | 05639 | 03254 | 0,3304 | B2 48 50 51 S2 228 174 130 R2 1

v 211 145 115 Q2 | 05697 | 03215 | 0,3150 | B2 48 52 52 S2 222 186 153 R3 1

218 151 122 Q2 | 06183 | 03232 | 0,3360 | B2 47 50 53 S2 267 221 190 R3 1

220 151 114 Q2 | 05456 | 03227 | 0,3228 | B2 47 51 54 S2 240 198 181 R3 1

VI 215 139 111 Q2 | 05841 | 03312 | 0,4050 | B3 49 52 53 S2 196 163 130 R2 1

VIII 213 141 109 Q2 | 05899 | 03219 | 0,3376 | B2 48 51 52 S2 184 150 112 R2 1

IX 216 144 117 Q2 | 06336 | 03160 | 0,3952 | B2 49 51 54 S2 210 170 149 R2 1







